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Kurzfassung




In Abgrenzung zu bestehenden Regelwerken und Merkblattern fir die Betoninstandsetzung werden
hier nicht nur die technischen Anforderungen fiir die Restaurierung des Materials Kunststein darge-
stellt, sondern vor allem die Vorgehensweise zum Erhalt der gestalteten und historisch wertvollen
Oberflachen vermittelt.

Fur die Erhaltung und Restaurierung von Kunststeinobjekten sind Bestands-und Zustandserfassung
sowie die Durchfiihrung von naturwissenschaftlichen Untersuchungen grundlegende Voraussetzun-
gen. Mit einer Beurteilung und Bewertung der damit erreichten Ergebnisse kdnnen Riickschliisse auf
die Schadensursache gezogen und eine Diagnose erstellt werden. Unter Beriicksichtigung des Res-
taurierungsziels kénnen Art und Umfang der MalRnahmen geplant und nach der Ausfiihrung und
Bewertung von Musterflachen ausgefiihrt werden. Der langfristige Erfolg der Instandsetzungs- und
Restaurierungsarbeiten kann durch ein Monitoring und daraus abgeleiteten Pflege- und Wartungsar-
beiten gesichert werden.

Das Merkblatt soll Planern, Unternehmen und Institutionen als Leitfaden flr das praktische Vorgehen
und den denkmalgerechten Umgang bei der Restaurierung von Kunststein insbesondere der Kunst-
steinoberflachen zur Verfigung stehen.

Abstract

In contrast to existing regulations and guidelines for concrete repairs, this guideline describes not on-
ly the technical requirements for the restoration of artificial stone, but also and above all the proce-
dure for preserving decorated and historically valuable surfaces.

For the preservation and restoration of objects made of artificial stone, making an inventory and a
survey of the current condition are essential requirements, together with scientific tests. From the
evaluation and assessment of the results, any causes of damage can be determined and a diagnosis
made. Depending on the kind of restoration to be undertaken, the type and extent of renovation
measures can be planned after the testing and assessment of specimens. The long term success of
repair and restoration measures can be ensured by monitoring then determining and carrying out
appropriate servicing and maintenance.

This guideline is intended as a guide for planners, contractors and institutions for their practical work
and provides an approach to the restoration of natural stone and their surfaces in particular which is
appropriate for listed buildings.

Résumé

En marge des livres de normes et des fiches techniques existants, les exigences de la restauration
de la pierre artificielle sont exposées dans cette notice, mais aussi et avant tout y est développé le
procédé de conservation de surfaces historiques et précieuses.

Concernant la conservation et la restauration d’'objets en pierres artificielles, les conditions préa-
lables et fondamentales sont le recensement de l'existant et de son état ainsi que I'exécution
d’'analyses scientifiques. Avec une analyse et évaluation dont découlent des résultats, des conclu-
sions peuvent étre déduites quant aux motifs des dégats, et un diagnostic est alors établi. La ma-
niere et I'étendue des mesures prises pour cette restauration sont planifiées et effectuées selon la
réalisation et I'évaluation d'échantillons de surface. La réussite a long terme des travaux
d’'assainissement et de restauration peut étre assurée par un monitoring et par des travaux de main-
tenance.

La fiche technique doit étre mise a disposition aux projeteurs, entreprises et institutions comme
guide de ligne de conduite pour la mise en ceuvre de restauration de pierres artificielles et/ou leurs
surfaces et plus particulierement appliquée aux monuments historiques.
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