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Erläuterungen zum Merkblatt 
Dieses Merkblatt soll dem Sachkundigen, Planer und ausführenden Fachunternehmen Hilfestellung bei der Planung, Ausfüh-
rung und Kontrolle der technischen Trocknung durchfeuchteter Bauteile geben. Es ist als Ergänzung zum WTA Merkblatt 6-15 
Technische Trocknung durchfeuchteter Bauteile: Grundlagen zu sehen. 
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Kurzfassung 
In diesem Merkblatt wird auf Voruntersuchung, Wasserbelastung, Schad- und Gefahrstoffrisiken, Kontami-
nation, Umfang und Aufwand des Geräteeinsatzes, Ausführung geeigneter Trocknungsmaßnahmen, 
Dauer der Maßnahmen, Trocknungsziele- und Kontrolle sowie Nachweis des Trocknungserfolges einge-
gangen. 
 
 
Abstract 
In this leaflet it is entered on preliminary investigation, water load, damage and danger material risks, con-
tamination, extent and expenditure of the device application, implementation of suitable drying mea-sures, 
duration of the measures, drying aims and drying control as well as proof of the drying success. 
 
 
Résumé 
Dans cette notice on conclut à l'instruction préliminaire, charge d'eau, dommage et des risques de mati-ère 
de danger, la contamination, l'étendue et dépense de l'engagement d'appareils, l'exécution des mesures 
de dessiccation convenables, la durée des mesures, des objectifs de dessiccation et le contrôle de dessic-
cation ainsi que la preuve du succès de dessiccation. 
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